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Gips Szpachlowy jest sucha mieszankg produkowang na bazie naturalnych spoiw gipsowych
uzyskiwanych w wyniku prazenia kamienia gipsowego, wypelniaczy mineralnych oraz
srodkow modyfikujacych, dzigki ktorym uzyskana po zmieszaniu z wodg zaprawa jest
plastyczna i bardzo tatwa w obrobce. Zastosowanie Gipsu Szpachlowego pozwala uzyskaé
mocne powierzchnie o wysokim stopniu gladkosci, stanowigce doskonate podtoze pod
malowanie lub tapetowanie. Gips Szpachlowy jest materialem ekologicznym, przyjaznym dla
srodowiska, zapewniajagcym w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie
wplywajacy na zdrowie i samopoczucie cztowieka.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, suche (max. 3% wilgotnos$ci), niezamarznigte i
oczyszczone z resztek starych powlok oraz innych zanieczyszczen mogacych ostabic
przyczepno$¢ gipsu. Podloze nalezy odpowiednio wezesniej przygotowaé. Tynki gipsowe i
prefabrykaty gipsowe nie wymagaja gruntowania. W przypadku ptyt gipsowo kartonowych
nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta ptyt. Przy bardzo duzej chtonnos$ci podtoza zaleca
si¢ zastosowanie jednego z Preparatow Gruntujacych Euro-Grunt. Gruntowanie wykonywac
zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. Wszystkie elementy stalowe mogace
bezposrednio stykac si¢ z zaprawa powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
PRZYGOTOWANIE MASY

Sucha mieszanke nalezy réwnomiernie wsypa¢ do naczynia z odmierzong ilo$cig czystej
wody, w proporcji okoto 0,70 litra wody na 1 kg gipsu i pozostawi¢ na okres 3—5 minut, a
nastepnie wymieszac¢ recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek 1
nieroztartych sktadnikow. W przypadku wypetniania ubytkow i1 napraw powierzchni
konsystencja masy powinna by¢ gestsza niz podczas wykonywania gltadzi. Masa nadaje si¢ do
uzycia bezposrednio po wymieszaniu 1 zachowuje swoje parametry okoto 60 minut. Przed
rozmieszaniem kolejnej partii materiatu pojemnik doktadnie oczysci¢ z resztek zwigzanej
zaprawy, poniewaz moze ona skraca¢ czas wigzania nast¢pnego zaczynu.

SPOSOB UZYCIA

Uzalezniony jest od rodzaju prac wykonczeniowych i montazowych. Podczas wykonywania
gladzi mase szpachlowa nacigga si¢ rOwnomiernie za pomocg stalowej pacy nierdzewnej,
silnie dociskajac ja do podtoza. Prace rozpoczyna si¢ od sufitu naktadajgc masg pasami w
kierunku od okna w gtab pomieszczenia i1 ciggnac pacg do siebie, natomiast na §ciany mase
naktada si¢ w kierunku od podtogi do sufitu, prowadzac pace od dotu ku gorze. Maksymalna
grubo$¢ jednej warstwy nie powinna przekracza¢ 5 mm. Powstale niedoktadnosci ponownie
cienko zaszpachlowac 1 po wyschnigciu przeszlifowac. Podczas montazu prefabrykatow
gipsowych, np. ptyt Sciennych, mas¢ szpachlowa nalezy nalozy¢ na wpust 1 pidoro w ten
sposob, aby po przy osadzaniu nastgpnej plyty cze$¢ zaprawy wyptyneta. Nadmiar ten
rozprowadzi¢ paca metalowa po powierzchniach i uzupeti¢ ewentualne ubytki. Podczas
wysychania nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i przeciggow oraz zapewnic
wiasciwa wentylacje pomieszczen.



Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie oraz tapety —
sprawdzi¢, czy powierzchnia jest wystarczajaco sucha (max. wilgotnos¢ do 1%) oraz wolna
od kurzu. Srodek gruntujacy dostosowaé do rodzaju stosowanej powtoki. Stosowac¢ si¢ do
zalecen producenta farby lub tapety.

ZUZYCIE

Srednio do wykonania gtadzi zuzywa sie ok. 1 kg na 1 m? przy grubosci warstwy 1 mm.

NARZEDZIA

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzedzia
tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier $cierny
lub siatka $cierna. Narzgdzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.
PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Material przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, na paletach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Nieprzestrzeganie w/w zalecen moze mie¢
wplyw na parametry uzytkowe produktu.

OPAKOWANIA

Worki papierowe: 2 kg, 15 kg, 25 kg.

Paleta: 960 kg w workach 2 kg, 990 kg w workach 15 kg, 1000 kg w workach 25 kg.
DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki:

ok. 0,70 I wody na 1 kg suchej mieszanki

ok. 1,40 | wody na 2 kg suchej mieszanki

ok. 10,50 I wody na 15 kg suchej mieszanki

ok. 17,50 | wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas gotowosci do pracy: ok. 60 minut

Poczatek czasu wigzania: minimum 20 minut

Przyczepnosé do podloza: > 0,1 N/mm?2

Wytrzymalo$¢ na zginanie: > 1,0 N/mm?2

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 2,0 N/mm?2

Warunki podczas prac: temperatura podfoza i otoczenia: od +5°C do +25°C wilgotnosé w
pomieszczeniu: do 70%

Maksymalna grubosé¢ jednej warstwy: 5 mm

UWAGA

Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pylu. Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza ilo$cig wody 1 zasiegna¢ porady lekarza.
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i okulary lub ochrong



twarzy. W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub
etykiete.



